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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 

IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. / 
LAEDE - LABORATÓRIO DE ACÚSTICA E ENSAIOS DINÂMICOS E ESTÁTICOS 

 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1344 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

CONSTRUÇÃO CIVIL ENSAIOS MECÂNICOS  

DORMENTES MONOBLOCO 
DE CONCRETO 

Ensaio de momento negativo no apoio do trilho ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.1.2 

 Ensaio de momento positivo no apoio do trilho ABNT NBR 11709:2015  -  
item 12.5.1.3 
 

 Ensaio de momento negativo no centro do dormente ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.3 
 

 Ensaio de momento positivo no centro do dormente ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.4 
 

 Ensaio de carga repetida no apoio do trilho ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.2 
 

 Ensaio de aderência, ancoragem, sobrecarga e carga 
de ruína 

ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.5 e 12.5.7 
 

 Ensaio de arrancamento dos insertos ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.6.1  
 

 Ensaio de torque dos insertos ABNT NBR 11709:2015 –  
item 12.5.6.2 
 

   

SOLDA ALUMINOTÉRMICA 
DE TRILHO  

Ensaio de flexão estática ABNT NBR 15997:2011 item 16 
EN 14730-1:2017 - Anexo E 
 

 Determinação da resistência à fadiga ABNT NBR 11449:2011 

   

SOLDA DE TRILHO POR 
CALDEAMENTO 

Ensaio de flexão estática EN 14587-1:2018 Anexo A 
EN 14587-2:2009 Anexo A 
 

 Determinação da resistência à fadiga ABNT NBR 11449:2011  

   

SOLDA DE TRILHO Ensaio de flexão estática lenta AREMA 2022,  Volume 1, 
Chapter 4, Part 3 item 3.10.3.6 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1344 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

CONSTRUÇÃO CIVIL ENSAIOS MECÂNICOS 
 

ARGAMASSA E CONCRETO 
ENDURECIDO 

Determinação da resistência à tração por compressão 
diametral de corpos de prova cilíndricos 
 

ABNT NBR 7222:2011 

 Determinação da absorção de água por imersão, índice 
de vazios e massa específica  
 

ABNT NBR 9778:2005 
Versão corrigida 2: 2009 

   

CONSTRUÇÃO CIVIL ENSAIOS MECÂNICOS 
 

CONCRETO ENDURECIDO Resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos ABNT NBR 5739:2018 

 Determinação dos módulos de elasticidade e de 
deformação. Parte 1: Módulos estáticos à compressão. 
 

ABNT NBR 8522-1:2021 

 Determinação da resistência à compressão axial  
 

ABNT NBR 7680-1:2015, exceto 
extração - Versão corrigida 2015 
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